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Hoe leer gemaakt wordt 
 
Een kort overzicht 
De vervaardiging van leer is één van de oudste vakken die er bestaat. De geschiedenis gaat 
duizenden jaren terug – van de Egyptenaren tot de oude Grieken, van de Romeinen tot de 
middeleeuwen. De huiden (van grote dieren) en de vellen (van kleine dieren) komen van alle 
delen van de wereld – van Europa, Australië, Brazilië, Rusland en de Verenigde Staten. 
Huiden zijn een bijproduct van de vleesindustrie. De levenscyclus van leer gaat gewoonlijk 
als volgt: 

BOERDERIJ – ABBATOIR – LOOIERIJ – FABRIEK – WINKELIER – CONSUMENT. 

Wat gebeurt er als de huiden van het dier zijn verw ijderd en naar de 
looierij worden gestuurd? 
 
Een blik binnen de looierij 
 
Huiden komen bij de looierij binnen nadat zij met zout zijn 
behandeld om haar te beschermen tegen bacteriële activiteit 
of bederf.  
 
 
 
 
 
 
 
Als eerste wordt het zout uit de huiden geschud zodat het 
watersysteem niet teveel verontreinigd. 
 
 
 
 
 
 
 
Huiden worden dan ondergedompeld in een proces dat 
LIJMEN wordt genoemd. Chemicaliën lossen de haren op, 
verwijderen ongewenste eiwitten en openen de 
vezelstructuur.  
 
Door dit proces zwelt het leer aanzienlijk op. Omdat het 
dierlijk materiaal is, zitten er nog steeds vleesresten op. 
Daarom is de volgende stap het ONTVLEZEN. De 
ontvleesmachine heeft een groot aantal snijmessen op een 
draaiende cilinder, die alle ongewenste vleesdelen 
wegsnijdt en de huiddikte regelt.
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Het leer gaat naar de volgende fase die BIJSNIJDEN wordt 
genoemd, waar de productie medewerkers de onbruikbare 
en ongewenste delen wegsnijden van de randen van de ruwe 
huid, om deze zo een betere vorm of ‘trim’ te geven. 
 
 
 
 
 
 
Een hele belangrijke bewerking vindt vervolgens plaats: het 
SPLITTEN. Omdat het leer nog erg dik is, wordt in deze 
bewerking de huid horizontaal in twee delen lagen 
gesneden. De bovenste laag (de buitenkant van het dier) 
wordt toplaag genoemd, de onderste laag de splitlaag. 
 
 
 
 

1. Epidermis 
2. Haarvaten  
3. Huidklieren  
4. Zweetklieren  
5. Bloedvaten 
6. Aderen  
7. Pili-spiertje 
8. Haarzakje 
9. Vet 
10. Afsluitmembraan 

 
Daarna vindt het looiproces plaats. In dit geval worden de 
huiden in roterende houten vaten gedaan die speciaal voor 
het looien zijn ontworpen. De looistoffen veranderen de 
ruwe vezels van de huid in een duurzaam product. Zij 
conserveren het en verbeteren de wrijving, hitte en 
buigweerstand, zodat het leer bestand niet meer achteruit 
gaat door herhaald nat en weer droog worden. 
 
 
 
Daarna wordt het overtollige vocht uit de huiden geperst 
door een machine met twee grote rollen. Dit wordt PERSEN 
genoemd. 
 
Het leer wordt nu “bloot” genoemd en kan worden 
GESELECTEERD en geclassificeerd naar gelang de 
toepassing.  
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Eenmaal geclassificeerd moeten de huiden worden 
gereduceerd en op een uniforme dikte gebracht. Dit wordt 
gedaan volgens de SCHAAF methode, normaliter d.m.v. een 
machine met een snel draaiende cilinder met messen. 
 
 
 
 
 
Het leer wordt dan opnieuw gelooid en door en door 
gekleurd, eigenlijk een verdergaande looibehandeling om de 
eigenschappen van het leer aan te passen. Het leer dat nu 
eruit komt is gelijk van kleur. De natuurlijke schoonheid 
van leer valt tegenwoordig nog meer op door de grote 
kleurschakering die de looier kan produceren. De laatste 
natte bewerking is het VET INBRENGEN om te verzekeren 
dat het leer altijd zacht, elastisch en buigzaam blijft. 
 
 
 
Nu zijn wij aanbeland bij het DROGEN. De eerste stap is 
het GLADSTRIJKEN, een oppervlaktebewerking aan de 
nerfzijde van het leer om het overtollige water te 
verwijderen en rimpels te voorkomen. 
 
 
 
 
 
Het verder drogen van het leer kan op verschillende 
manieren gebeuren. Een methode is VACUUM DROGEN, 
waarbij het leer op een grote, hete, platte plaat wordt 
gelegd. Een andere plaat drukt hierop en zuigt het water uit 
het leer door het creëren van een vacuüm. Dit is een hele 
effectieve methode. 
 
 
 
 
Het KLEMMEN – het leer wordt bevestigd aan rekken met 
klemmetjes. Daarna gaat het leer in een droogkamer. Het 
uitrekken kan handmatig of machinaal gebeuren. 
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Een andere methode is UITHANGEN. De huiden worden 
opgehangen aan een draad of een ketting boven de grond 
zodat de lucht aan beide kanten kan komen en zij bewegen 
omhoog door het gebouw van de looierij. Op deze manier 
drogen de huiden op kamertemperatuur. 
 
 
 
 
 
Het leer wordt GEMASSEERD om het meer open en zachter te maken. Een machine met 
pinnen drukt honderden keren op het leer van onderen en van boven, waardoor het leer naar 
alle kanten uitgerekt en gebogen wordt. Dit maakt het leer opvallend veel zachter. 
 
De classificatie van de huiden is een belangrijke activiteit die veel ervaring vereist. 
Normaliter worden de huiden in 4 verschillende categorieën ingedeeld die bepalen welk soort 
leer geproduceerd gaat worden. Van de beste kwaliteit huiden, vrijwel zonder natuurlijke 
gebreken en beschadigingen, wordt volaniline leer gemaakt. Dit leer heeft een natuurlijke 
uitstraling en voelt zacht aan. Delen van de slechtste kwaliteit, met veel littekens, wonden en 
beschadigingen worden meestal gebruikt voor gedekverfd leer dat wordt opgevuld met stucco, 
gekleurd en bedrukt om de onvolkomenheden van deze kwaliteit te verbergen. Van de midden 
categorie worden, afhankelijk van wat de klant wil, semi-aniline en gedekverfde leersoorten 
in verschillende verschijningsvormen en kwaliteiten geproduceerd.  
 
Sommige huiden hebben natuurlijk geheelde krassen of 
beschadigingen door parasieten in de leernerf. Een hele 
bijzondere flexibele pasta STUCCO kan deze gaten 
opvullen. 
 
 
 
 
 
Door POLIJSTEN of ‘schuren’ ontstaat een schoon, glad 
oppervlak om vervolgens afgewerkt (gefinisht) te worden. 
 
De AFWERKING met lak gebeurt op de afdeling waar de 
oplettende en creatieve looier de “final touch” toevoegt om 
de natuurlijke schoonheid van het leer te vergroten. Een 
methode om lak aan te brengen is het gebruik van een 
roterende spuitkop. Een aantal spuitpistolen zijn gemonteerd 
op een onderdeel dat continue boven het leer heen en weer 
gaat. Hierdoor kunnen unieke patronen en tweekleuren (two-tone) effecten gemaakt worden. 
Een andere toepassing om lak op te brengen is de lakroller. De lak gaat direct van een stalen 
rol op het leren oppervlak.  
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Als het leer eenmaal droog is kan een kunstmatig nerfpatroon 
in het leer GEPERST worden met behulp van geëtste of 
ingegraveerde rollen. 
 
Het nerfpatroon en de zachtheid van het leer kunnen vergroot 
worden door DROOG DRAAIEN. 
Voordat het leer wordt afgeleverd aan de klant worden de 
maten door een zeer nauwkeurige machine gemeten. 
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Hoe een zitmeubel wordt gemaakt. 
 
 
Als we een zitmeubel in onze woning 
plaatsen dan bewonderen we de kleur, de 
vorm en het gevoel van comfort. Maar 
heeft u ooit stilgestaan bij de 
hoeveelheid werk en aandacht die nodig 
is om een bank of stoel te maken zoals 
door u gewenst. Navolgend treft u in het 
kort de achtereenvolgende 
productiefases aan. 
 
 
 
 
 
SNIJDEN.  
Er zijn 2 methodes: handmatig of 
geautomatiseerd. 
 
HANDMATIG.  
Snijden is de eerste fase in het 
productieproces van een zitmeubel en is 
ook het meest delicate onderdeel. Nadat 
niet bruikbare delen van het leder zijn 
geïdentificeerd, worden er mallen op het 
leder geplaatst. Hier komt het 
vakmanschap van de snijder goed tot 
zijn recht, die moet puzzelen om de huid 
optimaal te benutten rekening houdend 
met de niet bruikbare delen. 
 
GEAUTOMATISEERD.  
Dit is een nieuwe ontwikkeling bij het 
snijden. De mallen worden in de 
computer geladen, nadat de totale vorm 
en omvang van de huid ook ingescand 
is. De computer berekent de meest 
optimale inzet van de mallen rekening 
houdend met de niet bruikbare delen van 
de huid (bijv. beschadigde delen) 
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STIKKEN. 
Nadat het leder is gesneden wordt het 
gestikt met een machine die makkelijk het 
leer kan perforeren. Moderne 
naaimachines zijn in staat om zelfs bij dit 
dikke materiaal een kaarsrechte naad te 
maken.  

 
 
ASSEMBLAGE. 
Nadat het leer is gesneden en gestikt 
wordt het op het frame geplaatst en 
zorgvuldig gestoffeerd door vaklieden. 
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De verzorging van uw leer 
Tegenwoordig behoeven looierijen hun geliefde creaties niet meer onbezorgd en onverzorgd 
achter te laten na levering; met de hulp van Kleine-Leiden en diens Italiaanse partner FENICE  
kan de liefde voor het leer worden voortgezet door de levering van professionele 
verzorgingsproducten. Onze leerverzorgingsproducten zijn gemaakt met dezelfde mate van 
toewijding, technologie en ervaring als de producten die FENICE ontwikkelt om het leer af te 
werken. Onze oprechte wens is dat de eindgebruiker ook lange tijd na de aanschaf van het 
gekochte lederen meubel het gevoel van waarde en voldoening vasthoudt. Leer is een 
veelzijdig en sensueel materiaal, maar het is niet zelfreinigend of zelfonderhoudend. 
 
Leerverzorging is door ons gemakkelijk gemaakt. U hoeft geen enkele ervaring met of kennis 
van leer te hebben om onze leerverzorgingsproducten te gebruiken. Alle producten zorgen 
voor een optimale bescherming en langdurig genieten van het leer. 
 
Sommige producten zijn voor nubuck en suède, andere voor afgedekte of geoliede leertypen. 
Meestal weet men al bij de aanschaf of het gaat om nubuck of suède, anders kunt u dit 
leertype gemakkelijk herkennen aan het karakteristieke fluweel effect. 
 

Algemene verzorgingsaanwijzingen  
 

·  Bescherm nieuwe lederen meubels met één van de Fixx-Fenice producten zoals de 
Leather Protector voor aniline, semi-aniline en afgedekt leer. Reinig, verzorg en 
bescherm het leder minstens twee maal per jaar. Het is aan te bevelen om lederen 
meubelen die veel gebruikt worden vaker te behandelen. 

·  Plaats uw meubelen niet in de buurt van een open haard of radiatoren want deze 
kunnen het leer uitdrogen. 

·  Stel de meubelen niet voortdurend bloot aan direct zonlicht. Alle materialen 
verkleuren na enige tijd. 

·  Wrijf niet te hard over het leer en gebruik ook geen andere (huishoud)producten die 
schade aan het leer kunnen brengen als het niet lukt om een vlek te verwijderen met de 
Fixx-Fenice Leather Cleaner. Neem contact op met onze specialisten of mail uw 
probleem naar info@kleine.nl . 

 

Bescherming van nieuwe leerproducten 
Als het leer nieuw is, is het verstandig de Fixx-Fenice Leather Protector uit de Leather Care 
Kit te gebruiken. Gebruik de Nubuck en Suède de Nubuck Protector. Na verloop van tijd kan 
het leer zonder juiste reiniging en bescherming door onzichtbaar huid- en transpiratievocht 
craquelé, afschilfering of verkleuring gaan vertonen. Dit effect is bijvoorbeeld duidelijk 
zichtbaar bij het stuurwiel van een auto of de binnenzak van een leren jas. 
De Fixx–Fenice Protectors zorgen voor een onzichtbare luchtdoorlatende en vlekwerende 
laag, waardoor het leer beter te reinigen is en langer mooi blijft. 
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HOE KUNNEN VERSCHILLENDE LEERTYPEN ONDERSCHEIDEN WORDEN ? 
 
Er zijn veel verschillende manieren waarop leer afgewerkt wordt en hoewel het Speur- en 
Ontwikkelingsteam (R&D) van het FENICE laboratorium elke dag bezig is een nieuwe mode, 
een nieuw effect of nieuwe technologie te ontwikkelen, is het toch betrekkelijk eenvoudig om 
een basis identificatie uit te voeren; je hebt alleen je vinger en een paar druppels water nodig. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Probeer met je vinger op het leer te schrijven 
zonder met je nagel te krassen. Kan je een 
spoor zien met een andere schaduw en voelt 
het leer fluweelachtige aan? 

Laat een druppel water vallen op een onopval-
lende plaats en wrijf zachtjes met de vingers. 
Het water zou in het leer moeten trekken en 
een donkere plek moeten achterlaten als het 
droog is, die met de opfrisspons weggehaald 
kan worden. In dit geval heeft u te maken met 
NUBUCK. 

JA 

Krab op een onopvallende plaats met je 
nagel over het leer. Verandert de plek nu 
in een lichtere kleur? Laat een druppel 
water vallen plaats waar gekrabd is en 
wrijf zachtjes met de vingers. Wordt het 
water door het leer opgenomen? 

NEE 

GEDEKVERFD 

Zoek een onopvallende plaats waar het leer los zit. Buig het leer 
heen en weer. Heeft de vouw een veel lichtere kleur? Heeft het 
leer lichte plekken op plaatsen waar het veel gebruikt wordt? 
Heeft het een “Timberland” uitstraling? 

NEE 

JA 

ANILINE PULL-UP 

NEE JA 



 Leder informatie & advies 
 

10 
 

 

 Ledersoorten. 
 

 (VOL)-ANILINE  
Het oppervlak van deze ledersoort is gekleurd met aniline kleurstof. Dit is vergelijkbaar met 
het beitsen van hout. De natuurlijke nerf blijft intact en goed zichtbaar. (Vol)-aniline leer 
bevat onvolkomenheden, het is de handtekening van de natuur en geeft u de garantie dat elke 
huid uniek is. Het oppervlak van dit leer is slechts minimaal beschermd en daarom 
kwetsbaarder in het gebruik. 
 
Om de natuurlijke schoonheid te behouden is het noodzakelijk 
om vanaf het begin regelmatig het leer te reinigen en te 
beschermen met de Fixx-Fenice Leather Care Kit. 
 
Eigenschappen 

�  ziet er natuurlijk uit 
�  voelt prettig aan 
�  natuurlijke nerf & littekens 
�  hoog comfort, ademt 

 
 

 SEMI-ANILINE 
Deze ledersoort is bedekt met een dunne semi-dekkende finish zodat de kleur overal gelijk is 
en kleine onvolkomenheden worden verborgen, vergelijkbaar met het beitsen van hout en 
afwerken met een vernis. Hoewel het leer een zekere bescherming heeft, is het gebruik van de 
Leather Protector uit de Fixx-Fenice Leather Care Kit sterk aanbevolen. 
 
Eigenschappen 

�  oppervlak met natuurlijke nerf 
�  ziet er goed uit en voelt prettig aan 
�  verbeterde lichtechtheid 
�  praktischer dan volaniline 
�  ademt 
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 GEDEKVERFD 
Dit is de meest toegepaste afwerking van leer, waarbij het oppervlak bedekt wordt met een 
uniforme laag bestaande uit kleurstof en harsen (basecoat) en daarna een beschermende 
laklaag (topcoat), vergelijkbaar met een dekkende verflaag op hout. Het leer kan herkend 
worden aan de constante kleur en de uniformiteit. Het is uitermate geschikt voor intensief 
gebruikte stukken zoals meubels en autostoelen, in het bijzonder als u wilt dat uw kinderen er 
probleemloos gebruik van kunnen maken. 
 
Met hulp van de Fixx-Fenice Leather Care Kit kan dit leer gemakkelijk worden onderhouden. 
Als het leer moet worden gerepareerd kan het in zijn geheel 
weer op kleur gebracht worden.  
 
Eigenschappen 

�  constante kleur 
�  verbeterde lichtechtheid 
�  geen onvolkomenheden in het leer. 
�  gemakkelijk te onderhouden 
 
 

 NUBUCK 
Dit is een anilineleer waarbij de toplaag geschuurd is om een prettig fluweelachtig oppervlak 
te krijgen. De uitstraling en de gevoelswaarde zijn niet vergelijkbaar met andere leersoorten 
en wordt toegepast op niet veel gebruikte plaatsen. 
 
De verzorging van Nubuck is belangrijk en vanaf het begin moet het leer regelmatig 
beschermd en schoongemaakt worden. Het is belangrijk om 
alleen speciaal voor Nubuck ontwikkelde producten te 
gebruiken. Gebruik bij voorkeur de Fenice Nubuck Care Kit. 
 
Eigenschappen 

�  fluweelachtige uitstraling en gevoel 
�  zeer comfortabel, ademend en voelt zacht aan 
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 PULL-UP 
Sommige trends komen en gaan, maar leer dat is afgewerkt met was en olie zullen blijven. 
Wij kennen allemaal de term “Pull-up” die in eerste instantie gebruikt werd om het 
zogenaamde “Timberland” effect op sommige leertypen aan te 
duiden (“Timberland” is een bekende schoenenfabrikant die dit 
type leer beroemd maakte). Deze leersoort wordt lichter als het 
gevouwen, uitgerekt of getrokken wordt (“Pulled up”). 
Door regelmatig de verzorgingsproducten uit de Pull-Up Care 
Kit te gebruiken blijft dit leer zijn karakteristiek behouden. 
 
Eigenschappen 

�  voelt prettig aan en ziet er goed uit 
�  modieus 
�  ziet er na verloop van tijd “geleefd” uit 

 

 BYCAST 
Dit is een compleet andere manier om leer af te werken of te verbeteren dan wij gewend zijn, 
waarbij een leersoort ontstaat die overal precies even dik en zacht is. Bij deze techniek wordt 
gebruik gemaakt van een PU-folie op rol waarbij aan één zijde papier is aangebracht. Aan de 
folie wordt lijm toegevoegd en met grote druk op het leer geperst. Vervolgens wordt het leer 
van het papier getrokken en wordt een perfect uniforme oppervlakte zichtbaar. 
 
Vaak wordt het leer lichter als het gevouwen of uitgetrokken 
wordt en die weer verdwijnt als de druk weer wordt verminderd. 
Dit effect wordt soms gebruikt om Bycast te herkennen. 
 
Eigenschappen 

�  duurzaam oppervlak 
�  uniform uiterlijk 
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Natuurlijke kenmerken van leer. 
Houdt in gedachten dat niet alle onvolkomenheden gerepareerd hoeven te worden. Waarom? 
Omdat sommige ledersoorten natuurlijke kenmerken en onvolkomenheden bevatten. Enkele 
zijn: 

 brandmerken 
 kleurverschillen 
 prikkeldraad 
 geheelde littekens 
 insectenbeten 
 natuurlijke plooien 
 poriën 

 
Terwijl de volgende onvolkomenheden gewoonlijk hersteld kunnen worden met de speciale 
Fixx-Fenice verzorgingsproducten: 
 

 vuil en vervuiling 
 afgifte van inkt, viltstift en kleurstof 
 droog, stijf of krakend leer 
 halen of krassen in het leer 
 huidvet, huisdieren en voedsel 
 schimmel 
 “spew” (vrijkomen van zouten uit het leer) 
 craquelé  
 verbleken en slijtage 


